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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
HRS CEN/TS 15676:2010
(CEN/TS 15676:2007)
Br: 000123-000-16 Datum:  03.10.2016.
Mjesto ispitivanja: Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.
Laboratorij za ispitivanje proizvoda Sumarstva, drvne industrije i
graditeljstva
Svaci¢eva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 35 446-407
OPCI PODACT:
[Podnositelj zahtjeva: BUJANOVIC d.o.o. Luksi¢ 15 HR - 10000 Zagreb
Naziv proizvoda / tip Klikflex PP podne obloge
Proizvodac: BUJANOVIC d.o.o. Zagreb Podrijetlo proizvoda: Hrvatska
REZULTAT ISPITIVANJA:
HRS CEN/TS 15676:2010 - Drveni podovi, svojstva, vrednovanje sukladnosti i
* : = . 95 USRV
oznacavanje - Tocka 4.6 - Klizavost

Primjena izvjes¢a: Ovaj dokument odnosi se isklju¢ivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i prmzvodaéa gotovog
proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizicke osobe.
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1. Zahtjevi ispitivanja

HRS CEN/TS 15676:2010 - Otpornost na klizanje - Ispitivanje klatnom

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000123-000-16
Datum zaprimanja uzorka: 14.09.2016.
Zaprimanje i ispitivanje proizvoda 1319/16

temeljem Naloga za ispitivanje br:

Uzorkovanje proizvoda izvr§eno 030-SB/16
temeljem Zapisnika o uzimanju

uzoraka:

3. Opis jedinice ispitivanja

PP podna obloga izradena iz Okichrom MB, brizganjem.

Slika proizvoda:
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Odredivanje svojstava sklizavosti broj: 000123-000-16
Temeljem zahtjeva za odredivanje klizavosti pp podne obloge, utvrdeno je slijedeée:
4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge: pPppodna obloga

5. Odredivanje klizavosti u skladu da HRN EN 14342:2013 to¢ka 4.6.
Klizavost podloge izvrSena je prema metodi iz HRS CEN/TS 15676:2010 :
Klizavost je odredena:

- u suhom stanju (uobi¢ajeno odrZzavanje vodom)

Temeljem laboratorijskog ispitivanja koje je obavljeno prema normi

HRS CEN/TS 15676:2010, klizavost je: 95 USRV

Napomena: uzorak je boravio 2 tjedna u klima komori.
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